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ABSTARK


Telah dilakukan pembuatan sampel komposit laminasi GRP (glass reinforced plastic) dengan orientasi serat yang sama dan orientasi serat yang berbeda. Lapisan terdiri dari 2 hingga 5 lapis untuk kedua jenis sampel. Pada sampel diukur koefisien absorbsi akustikdengan metoda tabung pada frekwensi band octave. Dari data dan penghitungan data didapatkan bahwa ; umumnya koefisien absorbsi komposit sampel stabil (± 0,99) padafrekwensi rendah (125-1000 HZ), semakin tebal komposit laminasi semakin besar koefisien absorbsi, nilai koenfisien absorbsi pada komposit laminasi orentasi serat berbeda lebih besar jika dibandingkan dengan komposit laminasi orientasi sama (serah) untuk jumlah lapisan yang sama.

